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Anexo VII 

 

Condiciones ambientales de los 

ensayos 
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Medidas de temperatura y humedad relativa para cada uno de los ensayos efectuados en el 

laboratorio: 

 

COBRE  
 

ENSAYO 
 

  1 2 3 

T(ºC) 23,8 24,1 24,3 
Micro 

HR(%) 33 33 34 

     

T(ºC) 24,8 24,9 25 
Nano Equiaxial 

HR(%) 36 44 44 

     

T(ºC) 24,5 24,8 25,2 Nano 
equiaxial/direccional HR(%) 31 44 42 

     

T(ºC) 22,9 23,8 24 
Nano direccional 

HR(%) 34 31 31 

 


